
Visual Inspection Paris0002



Un peu de 
parylene sur GA4, 
gênant pour les 
canopies?



J’ai dis:
Parylène sur le 
connecteur, 
correct?



Infiltration de parylène?



Contamination…
Aucune idée de ce 
que ça peut être…



Only Yellow with dust/scratches but mostly on Back-side…
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